STENI®
INSTRUKCJA  Steni Colowr -
MDNTAZU Steni Nature

PLYTY ELEWACYJNE MONTOWANE JAKO ELEWACJA WENTYLOWANA

LASTING EXPRESSIONS



Wazne informacje przed rozpoczeciem

[1 Plyty najlepiej przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Alternatywnie ptyty mozna
przechowywac na zewnatrz pod plandeka.

[! Podczas przechowywania palety muszg by¢
umieszczone na rownej powierzchni.

(1 Sprawdz wszystkie ptyty przed montazem i
obrébka. Wszelkie uszkodzenia, wady lub wady
piyt, ktdre zostalty zamontowane, wyciete,
wywiercone lub w inny sposaéb obrobione po
odbiorze, uwaza sig za zaakceptowane przez
klienta.

W przypadk
transportu
wewnetrznego na
placach budowy,
palety musza by¢
zawsze spigte

Plyty nalezy
przenosic
pionowo.

[ W celu zachowania warunkoéw aprobat

typu, aprobat przeciwpozarowych oraz
postanowien gwarancyjnych nalezy scisle
przestrzegac wskazowek i instrukcji zawartych
w niniejszej instrukcji montazu.

[l Nieprawidtowy montaz moze prowadzic
do utraty gwarancji, a takze uszkodzen
produktdow i konstrukcji, na ktorych sie je
montuje.

[1 Najnowszg wersje instrukcji instalacji mozna
zawsze pobrac z naszej strony internetowej
lub uzyskac kontaktujac sig ze Steni AS.

Postepowanie z ptytami

Podnos ptyty
prosto z palety,
bez
zarysowan.

Podnosnik do szkia

utatwia korzystanie

ze Steni Color i Steni
Vision.

duze ptyty
nalezy zawsze

przenosic w

dwie osoby!




OCHRONA SRODOWISKA

Ptyty Steni sg przyjazne dla Srodowiska i nie
zawierajg niebezpiecznych substancji.

| Produkty znajduja sie na portalu budawlanym Nordic
Swan Ecolabel * i posiadaja certyfikat Nordic Swan
Ecolabel.

Dodatkowo produkty STENI sg zarejestrowane
w BVB, opracowano réwniez dla nich deklaracje
Srodowiskowa EPD.

| Wiecej informacji mozna znalez¢ na naszej stronie
internetowe;j.

NEPD-2581-1309-EN

*Ptyty Steni moga nie posiadac¢ oznakowania ekologicznego Nordic Swan
Ecolabel ze wzgledu na brak kryteridw oceny kategorii produktu

BASTA 7 SundaHus
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INSTRUKCJA MON

BEZPIECZENSTWO

[1 Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu lub na zewnatrz. Jesli nie mozna
unikna¢ pytu zwigzanego z cigciem i wierceniem, nalezy
uzy¢ maski przeciwpytowej typu P3 lub lepszej.

1 Pamigtaj, aby podczas obrobki ptyt uzywac narzedzi
stuzacych do odsysania pytu.

[ Podczas obstugi i obrabki ptyt nalezy nosi¢ okulary
ochronne, rekawice i inne srodki ochrony osobistej.

|| Wigcej informacji. Zobacz nasza kartg
charakterystyki, ktéra mozna zawsze znalez¢ na naszej
stronie internetowej.

Porady dotyczace bezpiecznej instalac;i

OGOLNIE:

Przed montazem wykonaj pomiary kontrolne $cian i ptyt. Ewentualne odchylenia wymiaréw powinny by¢

roztozone na kilku ptytach, tak aby potaczenia byty rowne i ciagte.

Tolerancje wymiarowe dla réznych produktéw mozna znalez¢é w naszej karcie danych technicznych.

INSTRUKCJA MONTAZU

W przypadku Steni Color o ciemnych kolarach zalecamy ze wzgleddw estetycznych montowanie ptyty w tym samym kierunku

(patrz strzatka -> z tytu ptytki]

POLACZENIA MIEDZY PLYTAMI

EPDM pokryje cata drewniang tate.

EPDM jest opcjonalny na tatach
metalowych.

OTWORY DO FUGOWANIA:

TAZU

Panele elewacyjne sa zwykle montowane z otwartymi spoinami

poziomymi i pionowymi o grubosci 5 mm.

W przypadku zastosowania profili dylatacyjnych odlegtos¢

dylatacji zwigksza sig do 10 mm

Klocek dystansowy z rowkami do profilu zapewnia, ze profil

umiejscowi sig centralnie w ztaczu.

Ptyty nie wolno montowac doczotowo.

3

Ochrona srodowiska i bezpieczenstwo
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INSTRUKCJA MONTAZU

Ptyty Steni Colour i Steni Vision nalezy cia¢ od strony przedniej.
Ptyty Steni Nature tnie sig od strony tylnej.

Aby uzyska¢ najlepsze wyniki uzyj prostej krawedzi i tarczy tnacej
Steni.

Predkosé na tarczy tnacej powinna wynasi¢ min. 3000 o/min.

Wiercenie wykonujemy wiertarka wielokonstrukeyjna Steni
Srednica otworu musi wynosié co najmniej 1,5 $rednicy $ruby
Srednica otworu wynosi 07,0 mm dla standardowej $ruby Steni.
Minimalna odlegtos¢ od krawedzi ptyty do otworu to 15 mm.
Odlegtosc migdzy otworami musi wynosi¢ maksymalnie 300 mm
(patrz rysunek].

Porady dotyczace bezpiecznej instalacji

CIECIE | WIERCENIE NA PLACU BUDOWY

Pyt z ciecia i wiercenia nalezy niezwtacznie usunac z ptyty.

Zaleca sig stosowanie narzegdzi z adciagiem.

Pyt, ktéry ewentualnie pozostanie na ptycie usuwany jest
sprezonym powietrzem/wyciagiem. Nie Scieraj pytu na
zewnatrz.

Pyt powstajacy przy cigciu i wierceniu nalezy wycierac wilgotna
sciereczka z dodatkiem alkalicznego srodka myjacego.

Wiecej porad dotyczacych obstugi i konserwaciji znajdziesz
nas. 14.

. NB!
Pamigtaj o sprzecie
ochronnym.
Zobacz arkusz
danych

Steni zaleca stosowanie wyrzynarki z szyna i odsysaniem pytu. Zalecana gtebokos$¢ brzeszczotu to grubosé ptyty + 5-7 mm BHP.
Tarcze tnace do pity Steni pasuja do Srednicy wrzeciona
#30 mm @254 mm 022.2 mm 020 mm

Pamigtaj o podaniu prawidtowej $rednicy przy zamawianiu

LAKIER DO KRAWEDZI NA PLACU BUDOWY.

W przypadku lakierowania powierzchni cigtych po dopasowaniu/
docieciu desek lakierem krawedziowym zalecamy stosowanie
farby akrylowej przeznaczonej do uzytku zewngtrznego. Postepuj
zgodnie z opisem ,Lakier do krawedzi z rolkg”, ktéry znajdziesz
na naszej stronie internetowej. Przeczytaj catg instrukcje przed
rozpoczeciem.

Postepuj zgodnie z instrukcjami producenta farby

Wazne jest, aby powierzchnia byta czysta, sucha, odpylona i wolna
od ttuszczu, oleju i innych zanieczyszczen przed aplikacja.

W celu uzyskania najlepszych rezultatow zalecamy umycie cigtej
powierzchni za pomoca alkalicznego $rodka czyszczacego (pH 9+)
przed natozeniem farhy.

Zalecamy aplikacje twardym lub péttwardym watkiem z gumy
piankowej, przeznaczonym do gtadkich powierzchni, na ktérych
stosowana jest farba.

Nalezy pamigtac o usunigciu rozlanej farby z powierzchni przed
wyschnigciem.

Nalezy pamigtac, ze na cigtej powierzchni moga wystepowac mate
pory i nieréwnosci, ktére w zaleznosci od metody aplikacji moga
by¢ trudne do pokrycia lakierem krawedziowym. Pory te nie sa
wada produktu, ale wystepuja naturalnie podczas produkc;ji.

*Steni dostarcza réwniez pisak naprawczy do naprawy niewielkich uszkodzen lakieru
krawedziowego lub piyty, ktére moga wystapic¢ po instalacji. Nie nadaje sie do zwyktego
malowania krawedzi.

Postepuj zgodnie z instrukcjami dotaczonymi do pisaka.



INSTRUKCJA MONTAZU S

Montaz na tatach/ profilach

MONTAZ NA £ ATACH/ PROFILACH

Piyty elewacyjne STENI montuje sig jako elewacjg o =
wentylowana na tatach drewnianych lub metalowych. : -
Wazne jest, by taty byty zamaontowane w pionie i Hii!

i poziomie, aby uzyskac¢ optymalny rezultat. _ ™ L
Wigcej informacji na temat montazu konstrukcji nosnej f -

znalez¢ mozna na stronach 61 7. ' =T =i

Ponadto odsytamy do zeszytdw budowlanych Byggforsk ) !
542.502i 5 42 .003 oraz Raportu Sintef nr 2 Oktadzina

napowietrzona (ISBN 978-82-536-0974-4) / Typowe wentylowane faty
do montazu poziomego lub
pionowego

ODLEGLOSCI LISTEW, SZCZELINA POWIETRZNA | PROFIL ZLACZA

Ptyty Steni sa montowane na barkach z maksymalna odlegtoscia najmniej 40 - 50 cm2 na metr biezacy (patrz rysunek ponizej)
c/c 600 mm. Dotyczy to ptyt montowanych zaréwno w poziomie,
jak i w pionie. Inne odlegtosci mozna okreslic w ramach réznych
typéw mocowania

W ohszarach o duzym obciazeniu deszczem zaleca sig zwigkszenie
szczeliny powietrznej do minimum 36 mm oraz zastosowanie profilu
dylatacyjnego w potgczeniach ptyt w celu ochrony elewac;ji przed

Ptyty montowane w suficie ze wzgledéw estetycznych mozna wnikaniem wody (wigcej informacji na temat wentylacji i dwustopniowego
montowac na tatach o rozstawie c/c 400 mm. Zapobiegnie to uszczelniania - patrz ostatnia strona)

LZwisaniu” ptyty migdzy tatami.

taty w potaczeniach ptyt musza mie¢ minimalng szerokos¢ 70

mm. taty w polach ptytowych powinny mie¢ minimalna szeroko$¢

45 mm. —*-i:; —+-5
U_

T I1U T

taty nalezy montowac tak, aby uzyskac szczeling powietrzng co

najmniej 23 mm. pomiedzy ptyta a sciang z tytu.

taty nalezy rowniez zamontowac w taki sposob, aby we Profil ztacza HP 7-30 Profil zlacza FP 6-30 Profil ztacza HFP 7-30
wszystkich poziomych koncach uzyskac szczeling powietrzng co

SZCZELINA POWIETRZNA W ZAKONCZENIACH POZIOMYCH

-—-- UT - - Ry
min. 15 mm
: min. 23 mm min. 15 mm 7

—
4 . —
e _’Tl_ ________ — _I _ | min _23_mT

Przy cokole Glify okien/drzwi Okno z dolng krawedzia Gzyms/parapet

ODLEGLOSC POMIEDZY LATAMI

- maksymalna odlegtos¢ pomigdzy tatami dla tat drewnianych i metalowych

600 600 600

23 x 703 23 x 70E 23 x /-IS,! 23 x 70?

Podane wymiary tat sg wymiarami minimalnymi

A

Y
i
Y
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Montaz na tatach/ profilach

MONTAZ NA £ ATACH DREWNIANYCH

taty drewniane moga by¢ wykonane z drewna surowego lub
impregnowanego (maksymalna wilgotnos¢ 15-20%).

Listy muszg mie¢ grubo$é co najmniej 23 mm. taty w polu ptyty
muszg miec szerokos¢ co najmniej 45 mm. taty na potgczeniach
ptyt musza mie¢ szerokos$¢ co najmniej 70 mm (patrz rysunek
ponizej).

Przed montazem tate nalezy przykryc folig Steni EPDM, ktora
mocuje sig zszywaczem. Folia EPDM musi by¢ szersza niz tata i
zamontowana tak, aby cata tata byta zakryta. Zalecany jest zwis
10-20 mm z kazdej strony. Ma to zapohiec przedostawaniu sig
wody do $ciany przez taty.

MONTAZ NA £ ATACH METALOWYCH

taty metalowe montuje sig zgodnie z instrukcjami producenta
i zgodnie z wymaganiami podanymi na poprzednigj stronie
dotyczacymi wymiardw, odlegtosci i szczeliny powietrzne;j.

EPDM jest opcjonalny na profilach metalowych Mozna zastosowac
tasmy lub lakierowane profile, jesli nie chcesz, aby w potaczeniach
byt widoczny metal.

Zaleca sig korzystanie z profili o maksymalnej dtugosci 3 m. Plyty
musza by¢ dostosowane do dtugosci ptyt i podziatu elewacji.

Na profilu tej samej dlugosci mozna zamontowac jedng lub wigcej
ptyt.

W przypadku montazu na tatach metalowych zalecamy stosowanie
ptyt o dtugosci maksymalnie 3 m.

Nie wolno montowac desek na potaczeniu tat. Rdzna
rozszerzalnos¢ temperaturowa moze prowadzi¢ do duzego
obciazenia nasadki i powodowac wybrzuszanie sig ptyt w upalne
dni.

Aby ukry¢ potaczenie tat, mozna przemiescic je do S mmw
stosunku do potaczenia piyt.

Cigcie profili metalowych nie powinno by¢ wykonywane za pomoca
narzedzi generujacych ciepto (szlifierka katowa itp.], poniewaz
moze to uszkodzi¢ ochrone antykorozyjng wewnatrz i wokot
miejsca cigcia.

Do montazu wkretéw nalezy stosowac metalowe wkrety Steni.
Zostaty one przetestowane i dostosowane do naszych produktow i

IEKORZYSTNE ROZWIAZANIE

Podczas montazu wkretow nalezy uzywac wkretéw do drewna
Steni. Zostaty one przetestowane i dostosowane do naszych
produktéw i zapewnia dobry rezultat.

Podczas montazu wazne jest, aby sruba znajdowata sig posrodku
otworu. Moment dokrecania musi by¢ taki, aby teb sruby byt
dokrecony do ptyty. Nie uzywaj zbyt duzego momentu dokrecania,
poniewaz moze to zmniejszyc¢ site wyrywania $ruby i uszkodzi¢
powierzchnig ptyty wokot otworu. Sruba nie moze byé wpuszczona.

W przypadku stosowania systemu klejenia nie nalezy stosowac
folii EPDM. Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta
kleju. Steni zaleca korzystanie z tat metalowych podczas klgjenia.
Wiecej informacji patrz FS400.

zapewnig dobry wynik dla profili o grubosci scianki do 1 mm stali i

2 mm aluminium. Srube nalezy dokreca¢ ruchem ciagtym.
zatrzymanie/rozpoczecie ruchu podczas wkrgcania moze spowodowac
przecigzenie tha sruby.

W przypadku profili o wigkszej grubosci scianki nalezy zastosowac G
wkret dostosowany do odpowiedniej grubosci Scianki.

Podczas montazu wazne jest, aby sruba znajdowata sig posrodku
otworu. Moment dokrecania musi by¢ taki, aby teb $ruby byt dokrecony
do ptyty. Nie uzywaj zbyt duzego momentu dokrecania, poniewaz moze
to zmniejszyc site wyrywania sruby i uszkodzi¢ powierzchnie ptyty
wokdt otworu. Sruba nie moze byé wpuszczona.

Jako alternatywe dla srub mozna zastosowac nity (patrz oddzielna
instrukcja).

W przypadku stosowania systemu klejacego nalezy przestrzegac
zalecen producenta kleju. Wigcej informacji patrz FS400.

ZALECANE ROZWIAZANIA
1
EW ii o i
; o i
e e e N
8 Ll g
2

max. 3 m
|
i




INSTRUKCJA MONTAZU

I: S 1 U U PLAN MONTAZU Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

MONTAZ
STENI COLOUR, STENI'VISION | STENI NATURE

Maks. 600 mm
7 s|a EPDM
EPDM min 20 mm
szerszy niz
Min. 15 mm
Maks. 50mm
Profil do fug
- N b ‘ -
= -
€
€
E IS
o 1S
= 2 E&
¢ 5mm w1
K £
S=
& | = Ll
o -
Min. 15 mm
Maks. 50mm
Min. 15 mm
Maks. 50 mm
KOLEJNOSC
@ Steni zaleca rozpoczecie mocowania ptyty na gorze. Postgpuj zgodnie z kolejnoscia na
[ °

9 rysunku.
W ten sposob ptyta bedzie wisiec¢ prosto, a Ty tatwiej osiagniesz pozadany efekt.
Uzyj klockéw dystansowych, aby zapewni¢ rowng szerokos¢ fugi w stosunku do

I ’ 1 sgsiednich piyt.
W przypadku montazu z profilem do fug stosuje sig klocek dystansowy z rowkami.
WSTEPNIE NAWIERCONE OTWORY

N Steni moze dostarczy¢ ptyty z nawierconymi
] otworami dostosowanymi do wigkszosci podziatow
o o J Q ptyt i sytuacji montazowych.
¢} Pomozemy Ci znalez¢ odpowiedni schemat wiercenia
dla Twojego projektu.

feveeneef v

Zobacz takze nasza strone internetowa.
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I: S 2 D D WASKIE PLYTY ZAMONTOWANE JAKO OBLICOWKA TYPU VESTLAND

INFORMACJE OGOLNE

Podczas montazu zgodnie z FS200 nalezy uzywac tat stojacych. W przypadku Steni Color i Steni Vision obowiazuje standardowa
Zaleca sig zaczac od waskiego paska ptyty przy cokole, aby odlegtose fat.
uzyskac prawidtowy kat najnizszej ptyty (patrz ilustracja). W przypadku Steni Nature Stosuje sig specjalne zasady (patrz

Typ i wymiary wkretow zalezg od szerokosci ptyty i materiatu taty nastepna strona).

(patrz ilustracja na nastepnej stronie]. Ptyty nalezy zawsze montowac z pionowym otworem fugowym
wynoszgcym S mm.

Podczas montazu na tatach metalowych mozna réwniez stosowac L . - . -
Y Dotyczy to rowniez krawedzi profili i innych statych instalacji. o

nity. Aby nit przeszedt przez dwie ptyty, konieczne moze hyc
zastosowanie dtuzszych nitdw (patrz rysunek na nastepne;j Mantaz FS200 nie jest zalecany dla ptyt o szerokosci powyzej
stronie). 395 mm.

Jako wykonczenie naroznikdw zewngtrznych zaleca sig stosowanie
Steni Corner Element lub naszego profilu naroznego CP 15-25-40.

PODSTAWOWE SZKICE MONTAZU

WYSOKOSC PLYTY: 196 MM WYSOKOSC PLYTY: 200-395 MM

AT
/
/
MATERIAL DO MOCOWANIA: s |
Uzyj wkretu do drewna 28 mm lub
wkretu do metalu dostosowanego do
grubosci Sciany.

MATERIAL DO MUCUWANIA\:

Uzyj wkretu do drewna 33 mm lub
wkretu do metalu dostosowanego do
grubosci Sciany.
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SPECJALNIE DO MONTAZU STENI NATURE

Rozstaw tat maks. 450 mm (dla modutéw 900 mm] i maks. 400 mm (dla modutéw 1200 mm)

400 400 400 400 400 400
iﬁ ? iﬁ % ?ﬁ ?

Rozstaw tat dla modutu 1200 mm (widok z przodu)

[
S5mmrT
N » ~ ~
~]
~N
\/\ -
Naroznik zewngtrzny z Naroznik zewnetrzny z Nalezy zaczac od waskiego paska
profilem naroznym CP- elementem naroznym ptyty przy cokole
15-25-40
'
= = < ~< C’J = | '
5mm g
N
~ - ! -
~ — z = -
¥ .
/ ~
"
~ /
Naroznik wewnetrzny z Zakonczenie przy oknie z profilem FS 200 z elementem naroznym

okucia katowe naroznym CP-15-25-40
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I: S LI D D INSTRUKCJA MONTAZU Z KLEJEM

STENI COLOUR I STENI VISION

'L

W przypadku klejenia zalecamy uzywanie tat metalowych

! Odlegtosc¢ tat maks. c/c 600 mm. W
przypadkumontazu na sufitach itp. zaleca sig c/c 400
mm.

1 Aby uzyskac najlepsze rezultaty, zalecamy
korzystaniez tat metalowych.

| taty metalowe musza by¢ zahezpieczone
przedkorozja. Zalecana klasa korozyjnosci C5.

"I W przypadku stosowania tat drewnianych
wilgotnos$énie moze przekraczac 18 %.

Podczas klejenia nalezy stosowac taty pionowe.
"I Nie uzywaj EPDM do klejenial!

W przypadku stosowania tat drewnianych,
zalecamystrugany swierk.

1 Minimalna szerokosc taty dla potaczen ptyt
wynosil00 mm.

I Minimalna szerokos$¢ taty w polu lub na koncu
wynosi70 mm.

"I Niektare systemy klejenia moga ograniczac
wielkos$cptyty.

1 Sprawdz instrukcje producenta.

" Niektdre budynki moga wymagac

mocowaniamechanicznego. Nalezy sprawdzi¢ lokalne
przepisy w Twojej okalicy.

Ptyty Steni Nature ze wzgledu na swoja
powierzchnie maja tendencje do wyginania sig
powyzej zakresu dopuszczalnego przez producentow
kleju. Dlatego nie zalecamy klejenia ptyt Steni Nature.

Profile musza hby¢ czyste, suche i wolne od pytu
przednatozeniem podktadu. Nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami producenta.

Nalezy unika¢ naktadania jakichkalwiek
elementéwsystemu klejacego i montazu w deszczowg
pogode lub dni o duzej wilgotnosci (mgta/mzawka].

Nalezy unikac skraplania sig wilgaci na klejonych
powierzchniach. Temperatura powierzchni, ktore
majaby¢ klejone powinny by¢ co najmniej 3 °C
wyzszaod punktu rosy.

| Prawidtowa temperatura pracy to od +5 °C do
+30°C.

1 System klejenia sktada sie z nastgpujgcych ogdlnych
sktadnikdw [typ i oznaczenie zalezg od producenta.

| Patrz instrukcje producenta kleju.)

SRODEK CZYSZCZACY

[ Srodek czyszczacy wykorzystuje sie do czyszczenia
ptyty STENI w miejscu, w ktérym znajdzie sig tasma
(4] i pasek kleju [3]. Oczys¢é abszar o szerokosci 10-15
cm na catej dtugosci ptyty. Pozwal ptycie wyschnac po
natozeniu.

GRUNT

1 Grunt wykorzystuje sie do wstepnej obrabki profilu
przed natozeniem paska kleju (3] i dwustronnej tasmy
piankowej (4]. Grunt musi wyschna¢ przed natozeniem
kleju/tasmy. Rodzaj gruntu zalezy od materiatu faty
(patrz instrukcja producenta kleju].

KLEJ ELASTYCZNY

Klej naktada sig na tate w postaci ciagtego paska.
Aby uzyskac¢ odpowiednig ilos¢ kleju, uzyj dostarczonej
dyszy. O ile nie zaznaczono inaczej, pasek kleju jest
naktadany w formie trajkata, ok. 10 mm szerokosci i
10 mm wysokosci. Upewnij sig, ze w pasku kleju nie ma
pecherzykdw powietrza.

| Pozostaw min. 5 mm odstepu pomiedzy paskiem kleju
(3) i tasma dwustronnag [4].

TASMA PIANKOWA DWUSTRONNA

Stuzy do mocowania ptyty na czas twardnienia kleju
(3). Zaleca sig zamontowanie tasmy przed natozeniem
kleju.

Montujac ptyte, umiesc ja we wtasciwej pozycji,
weciskajac ja w pasek kleju (3], ale nie w tasme [4].

Pozycje ptyty mozna teraz wyregulowac. Ptyte mocuje
sig dociskajac ja do tasmy dwustronnej [4].

Gdy ptyta przylgnie do tasmy na catej jej dtugosci, nie
bedzie mozna juz zmienia¢ jej potozenia i zostanie
ona na state zamocowana.
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ZASADA MONTAZU NA KLEJ

Postepowac zgodnie z instrukcjami producenta kleju

ey

L.i_

1: Srodek czyszczacy

2: Grunt
Na styku ptyt - min. powierzchnia no$na na tacie wynosi 3: Klej elastyczny
100 mm. 4: Tasma piankowa dwustronna

LSS L

o
4 //
-—/ krawedz ptyty —'—_I -_/_

. | || J(_P-_
<50 mm
W $rodku - min. powierzchnia nosna na tacie Na koricu - min. powierzchnia no$na na tacie wynosi 65 mm.
wynosi 65 mm. Krawedz ptyty nie moze wystawac wigcej niz 50 mm.

W przypadku elewacji klejonych nalezy zapoznac sig z instrukcjami
producenta kleju.

Niektarzy producenci kleju posiadaja przewodnik do klejenia paneli
elewacyjnych dostosowany do Steni.

W przypadku stosowania kleju innych producentéw, system klejenia musi
zostac przetestowany i zatwierdzony do stosowania z klejonymi ptytami
Steni.

Steni bedzie stale publikowa¢ nowe informacje o zatwierdzonych systemach
klejenia. https://Steni.no/dokumentasjon/?c=montering
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MONTAZ PRZY UZYCU PROFILI

MONTAZ PRZY UZYCIU MONTAZ PRZY UZYCIU
PROFIL NAROZNEGO PROFILU DO FUG

d

EPDM pokryje cata drewniang EPDM pokryje cata drewniana fate.
tate.

W narozniku wewngtrznym \ \ \
za ptyta umieszczany jest pasek Przy zastosowaniu profilu do fug miedzy
EPDM

ptytami stosuje sie odstep 10 mm.

Alternatywnie mozna Uzyj klocka dystansowego.
zastosowac katownik metalowy

N 1. Profil pionowy/poziomy: FP 6-30
2. Profil poziomy: HFP 7-30
3. Profil poziomy: HP 7-30

— - : S

Profil narozny CP
15-13

Profil narozny CP 15-18-33 / CP 15-25-40

Aby utatwi¢ montaz i zapobiec zsuwaniu sig profilu, mozna go mocowa¢ punktowo
np. za pomoca kawatka tasmy dwustronnej lub kleju montazowego.

profile z zachowaniem
minimalnej odlegtosci 5 mm
pomigdzy kazda dtugoscia.
(Rozszerzalno$c termiczna].

4
Pamietaj, aby montowag a - I1 0 _'I'i

Profil ztagcza HP 7-30 Profil ztgcza FP 6-30 Profil ztgcza HFP 7-30
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MONTAZ ELEMENTOW

MONTAZ ELEMENTOW NAROZNYCH | ELEMENTOW ,U”

ELEMENT NAROZNY:

Przy zakonczeniach na naroznikach zalecamy
stosowanie elementdw naroznych lub profili
naroznych, aby uzyskac proste i eleganckie
narozniki.

EPDM pokryje cata drewniang tate. Element narozny na tatach metalowych.

llustracja pokazuje zasade montazu elementéw ,,U” na profilach.
Skrzydta elementdw ,U” wysuwa sig w taki sam sposab, jak w przypadku
elementéw L.

Dno elementu ,,U” montuje sie zgodnie z ilustracja

T

~iT T T T T T
[EaaN] min. 50, W min. 50, = x min. 50,
8| 2|

=S

Maozna poming¢ na E i
skrzydtach do 295 mm.

Mozna poming¢ na

Mozna pomingé na
skrzydtach do 295 mm.

skrzydtach do 2 85

206 - max.
296 m

296 - max.

mm.
A I ik i A i
f ) T: =) 1 4 )
— = L A — —
Dno do 295 mm. Dno w zakresie 296-595 mm. Dno wieksze niz 595 mm.

e
KONSTRUKCJA Z £ AT | MOCOWANIE: b o e e ‘i
W przypadku elementdw ze skrzydtami do 295 mm wystarczy ! .
umiesci¢ jedna tate wzdtuz kazdego wolnego boku. W przypadku :% N max 205 —™] ‘«
elementow o wigkszych skrzydtach nalezy uzy¢ jeszcze co najmnigj Skrzydta powyzej 285 mm. | >

w kierunku kazdego naroznika stosowane sg dwie taty. Jesli dno
jest szersze, uzyj 2 taty + tate Srodkowa.

i

[ [

A

|

|
jednej taty przy narozniku z kazdej strony. D§><‘§j i

\

|
Ze wzgledu na tolerancje produkcyjne przy kacie elementu, tat _

W przypadku elementéw U z dnem do 295 mm stosuje sie tate

umieszczong posrodku ptyty dolnej. Jesli dno wynosi do 595 mm, X X
‘\/\

nie nalezy uktadac catkowicie w kierunku naroznika. Zalecamy A

odlegtos¢ co najmniej S0 mm migdzy naroznikiem a ptyta. Skrzydta do 295 mm.

Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy tatami wynosi 600 mm. Odlegtosc

pomiedzy punktami mocowania wzdtuz taty nie moze przekraczac Rysunki pokazuja zasadg usuwania tat
300 mm z elementdw , L”.

Patrz rysunki.
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Eksploatacja i konserwacja

CZYSZCZENIE

WYBOR SRODKA MYJACEGO PO MONTAZU

Wszystkie ptyty Steni mozna czysci¢ przy uzyciu wigkszosci
dostepnych na rynku srodkéw czyszczacych, przeznaczonych
do stosowania na budynkach (np. srodek do mycia $cian].

Nie nalezy stosowac prania wysokoci$nieniowego,
poniewaz spowoduje to zmatowienie powierzchni.

Produkt czyszczacy nalezy dobra¢ do powierzchni, ktora
wymaga czyszczenia. Nalezy doktadnie przestrzegac
instrukcji uzycia srodka czyszczacego. W przypadku
watpliwosci zalecamy wykonanie préby w mato widocznym
lub skontaktowanie sig z profesjonalna firma sprzatajaca.
Steni Nature i Terra by Steni mozna zagruntowac i
zaimpregnowac, aby powierzchnia byta tatwiejsza do
utrzymania w czystosci.

MYCIE WYSOKOCISNIENIOWE

Wszystkie ptyty Steni mozna my¢é myjka wysokocisnieniowa
przy cisnieniu do 100 bar i temperaturze do 80°C.

Dyszg nalezy trzymac w odlegtosci co najmniej

20-30 cm od powierzchni. Mycie wysokocisnieniowe

w wysokiej temperaturze daje dobre rezultaty, jest
przyjazne dla $rodowiska i jest lepsze od intensywnego
stosowania chemikaliéw. Podczas korzystania z myjek
wysaokaocisnieniowych w Steni Nature i Terra by Steni zawsze
istnieje niebezpieczenstwo, ze jakis kamien nawierzchniowy

moze sig poluzowac. Zachowaj ostroznose.

PO MONTAZU (1]

Pyt z ptaszcza i wiertta usuwa sig natychmiast za pomoca
sprezonego powietrza i migkkiej suchej szczotki. Pyt, ktérego nie
mozna zetrzec, nalezy zetrze¢ wilgotna wtdkning z alkalicznym
srodkiem czyszczacym. Wszystkie etykiety i tym podobne
usuwane natychmiast po instalacji. Ewentualne pozostatosci
kleju nalezy usuna¢ odpowiednim $rodkiem czyszczacym.

Po zakoniczeniu wszystkich prac elewacyjnych i innych
wywotujacych pylenie prac zewnetrznych, elewacjg czysci

sig alkalicznym $rodkiem czyszczgcym do czyszczenia w
gospodarstwie domowym. Uzyj myjki wysokocisnieniowej i duzej
ilosci wady.

PYt Z CIECIA/WIERCENIA (1)

Podczas cigcia i wiercenia ptyt Steni nalezy zawsze uzywac
narzedzi z odciggiem. Pyt, ktory nie zostat zassany, nalezy
natychmiast usuna¢. Uzyj sprezonego powietrza/odciagu i
miegkkiej suchej szczotki. Pozostatosci pytu usuwa sig wilgotna
wtokning z dodatkiem alkalicznego srodka czyszczacego.

FARBA, GRAFITTI, LAKIE, BEJCA ITP

zachowac ostroznos¢. Aby prawidtowo usuwac farbe, graffiti
itp., kluczowa jest ocena, jakiego rodzaju produktéw malarskich
uzyto, a nastepnie wybdr odpowiednich srodkéw czyszczacych.
Niewtasciwe produkty lub niewtasciwe ich uzycie moze
prowadzi¢ do jeszcze gtgbszego wniknigcia farby w ptyte.

Przed przystapieniem do usuwania produktéw malarskich nalezy



zawsze skontaktowac sig z profesjonalng firma czyszczaca
(usuwanie graffiti pokazano na filmie na stronie steni.com).

OLEJ, TLUSZCZ, SABZA ITP

Nalezy uzywac¢ petrochemicznych srodkdw odttuszczajacych
lub $rodkéw przeznaczonych do uzytku na lakierowanych
powierzchniach (samochodach itp.].

Nalezy doktadnie przestrzegac instrukcji. Elewacje sptukuje
sig myjka ci$nieniowa, najlepiej ciepta woda. Nalezy ptukac ja
obficie.

GLONY, MECH, BRUD ITP

Nalezy uzywac alkalicznego lub obojetnego srodka
czyszczacego przeznaczonego do tego celu. Przestrzegaj
doktadnie instrukcji obstugi. Sptucz do czysta myjka
cisnieniowa. Nalezy ptukac ja obficie.

DEZYNFEKCJA

Ptyty STENI Colour i STENI Vision dobrze nadajg sig do
powierzchni wymagajacych regularnej dezynfekcji (przemyst
spozywczy, sale operacyjne itp.].

SRODKI MYJACE ZAWIERAJACE KWASY

Ptyty STENI Nature i STENI Terra zawierajg wapien, ktdry moze
przebarwiac sig w przypadku uzycia srodkdw czyszczacych
zawierajgcych kwasy.
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Eksploatacja i konserwacja

KONSERWACJA

Zanieczyszczenia, wahania temperatury, pogoda
i wiatr powodujg zuzycie elewacji. Panele
elewacyjne Steni i systemy elewacyjne wymagaja
corocznej kontrali wizualnej, aby zapewnic
optymalna zywotnos¢ i stabilng elewacje o
doskonatym, ekskluzywnym wygladzie rok po
roku.

Postanowienia gwarancji wymagaja regularnej i koniecznej
konserwacji elewacji. Zaktada sig, ze klient ustala program
konserwacji okresowej konserwacji dostosowany do
budynku. Kazdego roku nalezy sprawdzi¢ ponizsze

punkty, aby mdc zastosowac odpowiednie czynnosci
konserwacyjne:

Sprawdz, czy elewacja wymaga mycia. Szczegdlnie
narazone sg fugi oraz obszary wokoét przepustow itp.
Sprawdz, czy ptyty sa cate i nie maja peknig¢/ uszkodzen
spowodowanych przez najechanie przez pojazdy, wandali
itp.

Sprawdz, czy mocowanie jest zadowalajace i czy wkrety sig
nie wysuwaja.

Sprawdz, czy zapewniona jest wystarczajaca wentylacja
elewacji i czy konstrukcja nie jest uszkodzona przez wilgo¢.
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Porady dotyczace bezpiecznego projektowania

WAZNE INFORMACJE

Projektowania systemu elewacji musi zawsze odbywac sie zgodnie z chowigzujacymi krajowymi i lokalnymi
przepisami. Projektant odpowiedzialny za normy prawne odpowiada za wybranie produktdw i rozwigzan, ktére
spetniaja te wymogi zaréwno osohno, jak i w formie kompletnego systemu.

OBCIAZENIA WIATREM

Do obliczania projektowej wytrzymatosci na
obciazenie wiatrem dla réznych rozmiarow ptyt
mozna uzy¢ nastepujacego wzoru:

qu[N/m2]= N.:F

gdzie
N to liczba punktéw mocowania na m?( (patrz tabela 1a/1b)
Feg to wytrzymato$¢ wkretu na rozcigganie

(patrz karta danych technicznych wkretu)

Rd

Liczba punktéw mocowania przy montazu
pionowym

Obciazenie wiatrem zalezne jest od ksztattu i
wysokosci kanstrukeji budynku, a takze od terenu, na
jakim budynek stoi.

Projektowe obcigzenie wiatrem na elewacji [ qg, ] uzyskuje sig
przez obliczenie zgodne z zasadami podanymiw EN 1991-1-4.

Kryterium wymiarowania ta: gRd= gSd

Liczbe niezbednych punktéw mocowania na me2 uzyskuje sig
zatem nastepujaco: Nf =qgSd/ FRd

Tabela 1a ponizej wskazuje najmniejsza liczbe punktow
mocowania dla m? dla réznych szerokosci ptyt i montazu
poziomego.

Tabela 1b wskazuje najmniejsza liczbe punktéw mocowania przy
montazu pionowym. Obie tabele zaktadaja pionowe taty i
standardowy wzdr wiercenia.

Liczba punktéw mocowania nam? [N ] Liczba punktéw mocowania nam? [N ]
Odlegtos$¢ pomigdzy tatami w mm Odlegtosc wkretow w mm * | Odlegtos¢ wkretow w mm”™
Szerokosé plyty w Szerokosé piyty
mm wmm

300 400 600 240 300 240 300
295-395 18,8 14,4 101 295-395 23,1 18,8
396-630 17,7 13,6 9,5 396-595 15,3 125 23 18.7
631-930 15,8 123 8,6 596-930 14,7 118
931-1185 15,5 118 8,3 931-1195 114 9,33

Tabela 1a. Liczba punktdw montazowych montaz poziomy

Tabela 1b. Liczba punktéw mocowania przy montazu pionowym
* - taty/profile tylko wzdtuz krawedzi ptyty **- taty/profile wzdtuz krawedzi ptyty i posrodku ***
- Nie zaleca sig
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Porady dotyczace bezpiecznego projektowania

KIERUNEK TARCZ

W przypadku STENI Color o ciemnych kolorach zalecamy ze wzgledéw estetycznych montaz desek w tym samym
kierunku [patrz strzatka z tytu deski].

Steni Colour -> Klasse A Class A B-s1,d0 07.08.2021 1A=/

INSTRUKCJA MONTAZU

W przypadku Steni Color o ciemnych kolorach zalecamy ze wzgledéw estetycznych montowanie ptytki w tym samym
kierunku [patrz strzatka z tytu ptyty].

WLASCIWOSCI POZAROWE
KLASYFIKACJA POZAROWA
Wszystkie ptyty STENI Colour, Nature i Vision sg klasyfikowane zgodnie z norma EN 135 01 i posiadaja klasg B-s1,d0.

Dodatkowo wykonano szereg préh ogniowych w duzej skali, ktére zapewniaja, ze produkty mozna wykorzystywac réwniez na wysokich
budynkach [ponad 8 kondygnacji].

Proby wykonano migdzy innymi zgodnie z SP FIRE 105, NFPA 2 85 i
ULC-S134. Kompletna lista wykonanych prab ogniowych i klasyfikacji znajduje sie na naszej stronie internetowej steni.com.

GRUBOSC LAT/PROFILI | IZOLACJA OGNIOCHRONNA*

Ptyty Steni sa zatwierdzone zgodnie z SP FIRE 105 pod warunkiem, ze ptyty sa montowane zgodnie z FS100 i ze nie sg uzywane taty
grubsze niz 28 mm.

*Ten wymdg ohowiazuje tylko w Szwecji
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Porady dotyczace bezpiecznego projektowania

OKLADZINA NAPOWIETRZONA Z DWUSTOPNIOWYM USZCZELNIENIEM

WYMAGANIA DOTYCZACE SZCZELINY POWIETRZNEJ

Odpowiednie drenowanie i odpowietrzanie przestrzeni za ptytami elewacyjnymi jest wazne dla zapohiegania zawilgotnieniu lezacej za nimi kanstrukgji.

Przy montazu ptyt STENI z otwartg fuga 5 mm, do uzyskania zadowalajgcego odpowietrzania wystarczg taty o grubosci 23 mm. Podobna szczelina
powietrzna wykorzystywana jest réwniez przy docieplaniu izolacjg zewnetrzna.

Na obszarach, gdzie wystepuje intensywne zacinanie deszczu, moze jednak by¢ konieczne dalsze zabezpieczenie przed woda deszczowa. W takich
ohszarach zalecamy stosowanie tat o grubosci min. 36 mm i jednego z naszych profili do fug naszych profili do fug w celu uzyskania szczelniejszej 0
przegrody. Patrz takze zeszyt budowlany Byggforsk 542.003 i Sintef Rapport 2 - Oktadziny napowietrzone (2007]

W przypadku korzystania z barek poziomych zalecamy stosowanie wentylowanej taty metalowej przeznaczonej do tego celu. Jest ona perforowana, by
zapewnic przeptyw powietrza za elewacja. Profile te sa rowniez tak zaprojektowane, ze w perforacji nie zalega stojaca woda, ktéra mogtaby wnika¢ do
konstrukcji za elewacja.

Przy uzywaniu tat/profili poziomych wazne jest zapohieganie poziomemu przeptywowi powierza przy naroznikach, aby uniknaé¢ niekontrolowanego nacisku
wiatru wokaét naroznikéw. Na podobnej zasadzie duze elewacje powinno sig dzieli¢ na pola. Przy uzywaniu poziomych tat/profili zalecamy stosowac w
pionowych fugach profile do fug, aby zapohiec niepotrzebnemu przenikaniu wody niezaleznie od wystepowania zacinajacego deszczu na danym terenie.

Przy zakonczeniach przy cokole, gzymsie oraz oknach i drzwiach taty/profile i opierzenia nalezy wykonac tak, by nie zamkna¢ szczeliny powietrznegj.
Zaleca sig szczeling powietrzna co najmniej 40-50 cm?2 na metr biezacy elewacji przy wszystkich zakonczeniach poziomych (patrz ilustracje ponizej).

- - w Regnskjorm N ! /
Lufte- oq I !
degneringsspalte -
| = Vindsperme [ T
) s
i—1— Fordampi
B! B ': e ping :l
=1 Lufting
L | — "
Dimiring
- Al = i | .
Zasada dwustopniowego uszczelniania Prawidtowe i nieprawidtowe rozwigzanie naroznika z poziomymi tatami

[przekrdj poziomy)
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Porady dotyczace bezpiecznego projektowania

DETALE NA ZAKONCZENIACH

MONTAZ WOKOL OKIEN/DRZWI

Mozliwe sa rézne kombinacje okug, profili naroznych i rozwigzan piyt.

=

Przekroj pionowy pokazujgcy poprawne wykonanie
zapewniajace wietrzenie przy cokole, oknie/drzwiach
i gzymsie.

Min. 40-50 cm2/m

pm—

i i

Z opierzeniem plyty
(przekrdj poziomy)

/7 v J‘
Element narozny potgczony z opierzeniem [:_‘—j = ————
(przekrdj poziomy) é
|
‘ .

(==

= =

Luzna ptyta glifowa z profilem naroznym
(przekrdj poziomy])
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Rozwiazania elewacyjne Steni zapewniaja wyjatkowe i trwate oraz estetyczne
efekty architektoniczne - przy zapewnieniu wysokiej jakosci. Cata paleta
dostepnych pawierzchni, od barwionych, gtadkich, o réznym potysku,

po powierzchnie z kruszonym kamieniem naturalnym w wielu kolorach i
granulacjach - a takze drukowane powierzchnie z mozliwoscia indywidualnego
zaprojektowania. Steni daje Ci mozliwosc takiego uksztattowania budynku,
jakiego sabie zyczysz!

0d zatozenia w roku 1965 firma Steni dostarczyta ponad 48 milionaw metrow
kwadratowych wysokiej jakosci ptyt na caty Swiat.

STENI-POL-0122

Steni AS zastrzega sohie prawo do zmiany recept i specyfikacji produktéw bez wezesniejszego powiadomienia. Z zastrzezeniem bteddw drukarskich. // STENI-POL-0122



